Yapistirici Pastalar
ve Fibro Mastikler

v Poltix Standart v Poltix Yuksek Performans
v Poltix Flexo v Poltix Elyaf Takviyeli
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Fiberglas Onarimi: Teknelerde, arabalarda ve diger uygulamalarda fiberglas bilesenlerin
yapistirilmasi, bosluklarin doldurulmasi ve yapilarin gtclendirilmesi

Genel Yapi Sektoru: Catlaklarin onarilmasi, deliklerin doldurulmasi ve yapisal olmayan
elemanlarin yapistiriimasi.

Otomotiv: Govde panellerinin onarimi, eziklerin doldurulmasi ve aksesuarlarin
yapistiriilmasi.

Nakliye: Ek parcalarin takilmasi, koselerin ve bosluklarin doldurulmasi, FRP kaliplarin

kaplanmasi
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YAPISTIRICI PASTALAR

PBP-900 PBP-901 PBP-902

izoftalik bazli, yiiksek
tiksotropik, yliksek viskozite, 6n

Epoksi vinil ester bazl,
high thixotropy, high

Ortoftalik bazli, yuksek
tiksotropik, yliksek

Aciklama viskozite, 6n hizlandiricil, hizlandiricili, dolgu ve cam elyaf viscosity, pre-accelerated,
dolgu ve cam elyaf icermeyen unfilled, fiber-free
icermeyen
Standart yapistirici pasta o Esnekyapistici pasta Yiliksek mekanik

o Dusuk ekzotermik pik ozelliklere sahip 6zel

Ozellikler degeri ve dlistik hacimsel yapistiricl pasta

cekme
Yogdunluk (g/mL) 1.40-1.50 1.40-1.50 1.10-1.20

Viskozite (cp) 25000-35000 25000-35000 25000-35000

Jel Suresi (dk.) 10-12 25-30 35-45
Tiksotropi Tiksotropik Tiksotropik Tiksotropik
Cekme Dayanimi (MPa) 57-60 - 40-45
Ortiisme Kayma Mukavemeti(MPa) 45 5 7

Yuksek mukavemetli
yapistirmalar

Denizcilik, otomotiv, yapi ve
insaat endustrileri

Rijit parcalarin tamiri ve

Uygul | . L. .
PPl birlestirilmesi

PBP-903 PBP-904 PBP-905

Ortoftalik bazli, tiksotropik, izoftalik bazl, tiksotropik, yiksek izoftalik/NPG bazli, tiksotropik,

Aciklama yuksek viskozite, 6n hizlandiricili,  viskozite, 6n hizlandiricili, dolgu yuksek viskozite, 6n hizlandiricili,
dolgu ve cam elyaf icerir ve cam elyaf icerir dolgu ve cam elyaf icerir
o Dusuk hacimsel cekme * Dus_ulf 'hacllmsel gelfmfa . * Du§.UI§ .hac_|msel gelfmfa .
- . AU e o Gelistiriimis mekanik 6zellikler « Gelistirilmis mekanik 6zellikler
Ozellikler o Gelistirilmis mekanik 6zellikler
o Kolay bosluk doldurma o Kolay bosluk doldurma
o Kolay bosluk doldurma . .
¢ Kimyasal dayanimli o Kimyasal dayanimli
Yogunluk (g/mL) 1.25-1.30 1.25-1.30 0.8-1.0

Viskozite (cp) 30000-40000 30000-40000 30000-40000

Jel Suresi (dk.) 25-35 25-35 25-35

Tiksotropi Tiksotropik Tiksotropik Tiksotropik

Denizcilikte kullanilan kompozit
pargalarin yuzeylerinin
doldurulmasi ve onarimi

Kimyasal dirence ihtiyag
duyulmayan kompozit parga
yuzeylerinin dolgusu ve onarimi

Kimyasal dirence ihtiyag
duyulmayan kompozit parga

Uygulamalar yuzeylerinin dolgusu ve onarimi

Yukarida verilen veriler, garanti verilmeksizin yaklasik bilgilerdir. En guncel ve detayl bilgiler, ilgili gecerli Teknik Bilgi Formu ve/veya ilgili AB
Guvenlik Bilgi Formu'nda bulunabilir ve bu formlara dikkat edilmelidir.

FIBRO MASTIKLER

o PFMOI1 Polyester Fibro Mastik, ortoftalik polyester recine ve cam elyaf bazli bir elyaf mastiktir. Finisaj icin
tavsiye edilir ve FIBROBOAT Uzerinde kullanilabilir.

o« PFMO2 Performans Polyester Fibro Mastik, izoftalik polyester recine ve cam elyaf esash bir elyaf mastiktir.
Finisaj icin tavsiye edilir ve FIBROBOAT uzerinde kullanilabilir.

e PFMO3 Performans Polyester Fibro Mastik, 6n hizlandiricili, vinil ester esasli, yliksek performansli bir
yapistirma macunudur. CTP kaliplarin montaji ve yapistirilmasi icin 6zel olarak tasarlanmis, sarkmayan, yluksek
mukavemetli, dolgulu bir bilesiktir. Uygulamalar arasinda paneller, ekler, i¢ cerceveler, nervirler, i¢c cekirdek
malzemeleri ve kompozit yapilar bulunur. PFM03, mekanik sabitlemelere ihtiya¢ duymadan yulksek kesme
mukavemetli yapistirilmis baglantilar saglar.
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